TEXTE POUR CAHIER DES CHARGES (KM)

Les colonnes ont une section carrée ou rectangulaire dont les dimensions modulaires sont des multiples de 50 mm. Elles sont réalisées dans un local de production approprié. Le béton des colonnes est coulé dans des coffrages métalliques : trois faces sont lisses, la quatrième étant frôlée avec soin. Les quatre arêtes sont chanfreinées. La production est contrôlée par des organismes de contrôle différents.

Le béton auto-compactant est composé à base de sable et de  granulats courants et est classé C50/60 suivant l’Eurocode 2. 

Qualité de l’armature: BE500

Avantages: 


-moins de bulles d’air dans la surface de béton


-pas de nids de gravier surface de béton plus lisse
